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Com a crescente relevância da produção do biodiesel no cenário atual, intensifica-se também 
a geração de glicerol bruto. O glicerol é formado em abundância nessa cadeia produtiva, 
representando 10% em peso do produto final. Dessa forma, a fim de permitir maior 
competitividade para a indústria do biodiesel, faz-se imprescindível a investigação por 
alternativas que visem o aproveitamento desse subproduto. Entre as possíveis transformações 
promissoras para o glicerol bruto, encontra-se o emprego de células fotoeletroquímicas. 
Nessas células, soluções aquosas de glicerol são convertidas em hidrogênio gasoso quando 
energia luminosa suficiente é incidida sobre o fotocatalisador. Apesar do grande potencial das 
células fotoeletroquímicas para o aproveitamento do glicerol, o desafio prevalecente é 
sintetizar um fotocatalisador que gere uma alta corrente fotovoltaica nas condições 
envolvidas, e tenha uma alta estabilidade e capacidade de absorção da luz vísivel. Neste 
trabalho, sintetizou-se fotocatalisadores à base de BiVO4, WO3 e V2O5 por método drop 
coating, a fim de avaliar seu potencial emprego em células fotoeletroquímicas em soluções de 
glicerol. As propriedades fotoeletroquímicas dos materiais foram investigadas por voltametria 
cíclica, impedância eletroquímica, Mott-Schottky, cronoamperometria e cronopotenciometria 
em soluções de Na2SO4 e Na2SO3. Além disso, caracterizou-se os materiais por reflectância 
difusa (DRS), Difração de Raios-X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os 
resultados mostram que as heterojunções sintetizadas são fotocatalisadores eficientes para 
clivagem da água. Particularmente, a heterojunção de BiVO4/WO3/V2O5 se destaca pela 
geração de alta corrente fotovoltaica e boas propriedades fotoeletroquímicas, mostrando que a 
junção dos três materiais foi realizada com êxito. Testes em soluções de glicerina geraram 
resultados ainda melhores, enaltecendo o desempenho dessa heterojunção em células 
fotoeletroquímicas para aproveitamento de glicerol. 
















The growing relevance of biodiesel production in the current scenario, it also intensifies the 
generation of crude glycerol. Crude glycerol is formed in abundance in this productive chain, 
representing 10% by weight of the final product. Thus, in order to allow greater 
competitiveness for biodiesel industry, it is essential to search for alternatives that aim at new 
applications for this by-product. Among possible promising transformations for crude 
glycerol, it can be used in photoelectrochemical cells. In these cells, aqueous solutions of 
glycerol can be converted into gaseous hydrogen if sufficient light energy is irradiated on the 
photocatalyst. Despite the great potential of photoelectrochemical cells, the most challenge 
issue is to synthesize a photocatalyst that generates a high photovoltaic current, has a good 
stability and excellent light absorption capacity. In this work, photocatalysts based on BiVO4, 
WO3 and V2O5 were synthesized by drop coating technique, in order to evaluate their 
potential in photoelectrochemical cells containing glycerol aqueous solutions. To evaluate 
their photoelectrical properties, electrochemical impedance, Mott-Schottky, 
chronoamperometry and chronopotentiometry were performed in Na2SO4 and Na2SO3 
solutions. In addition, the semiconductors were characterized by diffuse reflectance 
spectroscopy (DRS), X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The 
results show that the heterojunctions formed are promising photocatalysts. Particularly, the 
BiVO4/WO3/V2O5 heterejunction stands out for the generation of high photovoltaic current 
and good properties, showing that this triple junction was successfully made. Tests in glycerol 
solutions generated even better results, highlighting the performance of this material for 
photoelectrochemical cells using glycerol. 
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Com a crescente relevância da produção do biodiesel no cenário atual, intensifica-se 
também a geração de glicerol bruto. O glicerol bruto é formado em abundância nessa cadeia 
produtiva, aproxidamente 10% em peso do produto final, fazendo-se imprescindível a 
investigação por alternativas que visem seu aproveitamento. Dessa forma, busca-se prevenir 
futuros infortúnios provenientes do acúmulo de glicerol e  permitir maior competitividade 
para a produção do biodiesel. Este subproduto, na forma pura, apresenta numerosas aplicações 
na indústria alimentícia, química e farmacêutica. Entretanto, o procedimento para sua 
purificação inclui diversas etapas e é economicamente desvantajoso. À vista disso, pesquisas 
estão sendo dirigidas para a utilização direta do glicerol bruto tranformando-o em produtos de 
maior valor agregado (ANITHA et al., 2016).  
Entre as possíveis transformações promissoras para o glicerol bruto, encontra-se o 
emprego de células fotoeletroquímicas que operam em temperatura e pressão ambiente. 
Nessas células, soluções aquosas de glicerol são convertidas em hidrogênio gasoso quando 
energia luminosa suficiente é incidida sobre o fotocatalisador. A conversão do glicerol 
(      ) pode ser descrita de acordo com a Eq. 1 (LIANOS, 2017): 
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(1) 
A energia incidente necessária para gerar cargas reativas é dependente do 
fotocatalisador, e deve ser maior que a energia conhecida como bandgap, que é a diferença de 
energia entre as bandas de valência e de condução do semicondutor. A excitação do 





), capazes de oxidar diretamente o glicerol e reduzir 
íons H
+
 em H2 a partir da água presente na solução. Essas células fotoeletroquímicas são 
caracterizadas pela presença de dois componentes principais: o fotoanodo, onde acontece a 
oxidação do glicerol; e o fotocatodo, onde ocorre a redução do H
+ 
em H2. Dessa forma, 




produção do hidrogênio gasoso também há geração de eletricidade proporcionada pelo 
movimento de elétrons entre os dois fotoeletrodos (LI & WU, 2015). 
Apesar do grande potencial das células fotoeletroquímicas para o aproveitamento do 
glicerol, o desafio prevalecente é sintetizar um fotocatalisador que gere correntes 
fotovoltaicas em valores satisfatórios para que essas células sejam viáveis em larga escala. 
Para isso, é necessário que o fotocatalisador contenha bandas de valência e condução em 
posições adequadas para as reações de oxi-redução envolvidas, tenha uma baixa 




, e simultaneamente, seja capaz de absorver luz vísivel que é a 
principal região do espectro da luz solar (ABDI & BERGLUND, 2017).  Atualmente, um dos 
fotoanodos mais promissores para aplicação em celúlas eletroquímicas é o BiVO4, devido sua 
pequena energia de bandgap (Eg = 2.4 eV), boa absorção no espectro vísivel, e posição 
adequada das bandas de valência e condução para promover as reações de oxidação 
(SUAREZ et al., 2014). 




 e por isso, 
baixa fotocorrente é gerada (ABDI & BERGLUND, 2017).  Visando melhorar as 
características desse material, uma estratégia já consolidada na literatura é o emprego da 
heterojunção, que nada mais é do que o acoplamento de dois ou mais materiais a fim de 
aproveitar as vantagens individuais de cada um. Além disso, se adequadamente arquitetados, 
os compósitos formados por semicondutores facilitam a separação e transferência de cargas, 
aprimorando a eficiência fotocatalitica e fotoeletroquímica (MARSCHALL, 2014). 
A exemplo disso, o WO3 é apontado na literatura como um material que quando 
acoplado ao BiVO4 tem capacidade de aumentar a fotovoltagem e diminuir a recombinação de 
cargas. Dessa forma, a heterojunção BiVO4/WO3 apresenta-se como um material de maior 
fotoatividade comparada ao BiVO4 e WO3 individualmente, sendo capaz de combinar a 
capacidade de absorção de luz do BiVO4 com a alta transferência de carga do WO3 
proporcionando um semicondutor com características fotocataliticas e fotoeletroquímicas 
superiores (HONG et al., 2011). 
Outro exemplo de material com propriedades promissoras para ser sintetizado com o 
BiVO4 é o V2O5. O V2O5 presente na heterojunção é capaz de melhorar a atividade 
fotocatalitica do BiVO4 e permitir uma separação de cargas fotogeradas mais eficiente. 




limitada na literatura, de forma que os trabalhos mais difundidos se restringem à avaliação de 
sua estrutura, e sua aplicação como fotocatalisador para degradação de poluentes orgânicos 
(SU et al., 2011). Entretanto, mais recentemente, a heterojunção BiVO4/V2O5 foi apontada 
com capacidade de estender a faixa de absorção da luz e  promover maior mobilidade de 
életrons em célula fotoeletroquímica, aumentando a corrente fotovoltaica em 6 vezes 
comparada ao BiVO4 puro (YAW, 2017). 
Em vista dessas informações, a proposta desse trabalho é sintetizar e caracterizar um 
fotocatalisador composto por BiVO4, WO3 e V2O5, a fim de incorporar e otimizar as 
propriedades fotoeletroquímicas de cada um dos materiais. Dessa forma, espera-se obter uma 
heterojunção com excelente capacidade de absorção do espectro da luz vísivel, alta 
mobilidade e baixa recombinação das cargas fotogeradas, proporcionando geração de alta 
corrente fotovoltaica, que implica em uma maior produção de hidrogênio. Para isso, 
comparações entre os materiais puros e possíveis heterojunções também serão realizadas. 
Além disso, visa-se a aplicação desse material em células fotoeletroquímicas com soluções 
aquosas de glicerol para a avaliação de geração de corrente elétrica. Assim, objetiva-se 
propiciar agregação de valor a esse subproduto da indústria do biodiesel, permitindo 
futuramente uma maior competitividade à área dos biocombustíveis, e contribuindo também 








2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 O subproduto da indústria do biodiesel: o glicerol 
Os combustíveis fósseis estão progressivamente relacionados a objeções envolvendo 
sua natureza não renovável, alto custo e infixidez de valores, além da vulnerabilidade 
geopolítica dos territórios fornecedores dominantes. Diante disso, os biocombustíveis 
emergiram como uma alternativa atrativa frente à necessidade de diversificação da matriz 
energética mundial. Entre os biocombustíveis, o biodiesel tornou-se um dos destaques no 
cenário comercial. Considerado de grande potencial industrial e econômico, sua capacidade 
de produção foi bem desenvolvida nos últimos anos. Nos Estados Unidos, a indústria do 
biodiesel é responsável pela geração de mais de 60000 empregos no país (CHEN et al., 2015).  
No Brasil, o biodiesel também recebeu holofotes. Em 2004, foi implementado o 
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, com objetivo de introduzir o biodiesel na 
matriz energética brasileira de forma sustentável, tecnológica e econômica, através da criação 
de emprego e renda. Seguidamente, com a promulgação da lei 11.097 em 2005 (BRASIL, 
2005), o biodiesel passou a ter porcentagem obrigatória na composição do diesel devendo 
chegar até 9% em 2018. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis de 2016, a capacidade de produção nacional de biodiesel foi de 7,3 bilhões 
de litros (ANP, 2016). 
Atualmente, a produção industrial de biodiesel acontece principalmente por reação de 
transesterificação, a partir de óleos vegetais (triglicerídeos) com metanol. Nessa reação, 
conforme mostrado na Figura 1, para cada 3 moléculas de biodiesel produzidas também é 
formada 1 molécula de glicerol (propano-1,2,3-triol). Isso significa que aproximadamente 
10% da produção total em massa é de glicerol (RAHMAT et al., 2010). O glicerol puro possui 
variadas aplicações na indústria alimentícia, química e farmacêutica. Todavia, esse 
subproduto é carregado de impurezas do processo, e sua purificação é complexa e 
dispendiosa. Portanto, essa volumosa geração de glicerol fomentada pela indústria do 
biodiesel veio acompanhada da falta de aplicações em larga escala desse subproduto em 





Figura 1 - Reação de transesterificação para produção de biodiesel e glicerol. 
 
Fonte: O autor. 
Como consequência, o excesso de glicerol bruto lançado no mercado ocasiona sua 
auto depreciação, o que o torna um dos maiores obstáculos para a comercialização do 
biodiesel. Estima-se que quase metade do total de glicerol produzido é vendido a preços 
extremamente baixos, e a outra metade precisa ser descartada. Dados relacionando 
crescimento da indústria do biodiesel com desvalorização do glicerol, indicam que o preço de 
custo do biodiesel poderia ser minimizado em 6% se vendesse o glicerol que é desperdiçado 
(ANITHA et al., 2016).  
Assim sendo, a necessidade de investigação por alternativas que visem o 
aproveitamento do glicerol bruto é imprescindivel para permitir maior competitividade para a 
indústria do biodiesel. Aplicações do glicerol bruto que sejam viáveis em larga escala não 
apenas poupam o montante gasto atualmente com a disposição desse rejeito, mas 
principalmente possibilitam  agregação de valor ao subproduto. A valorização do glicerol é 
uma das opções mais promissoras para diminuir o preço de custo do biodiesel, propiciando o 
crescimento dessa indústria e contribuindo para o fortalecimento dos biocombustíveis na 
matriz energética nacional e mundial (HARON et al., 2017). 
Diante disso, a transformação do glicerol para o desenvolvimento de novas aplicações 
tem sido alvo de diversos estudos. Pesquisas direcionadas para a síntese de diversos produtos 
químicos (como poliésteres (BUENO et al, 2015), acroleína (SHEN et al., 2014) e propanol 
(JUN CHOI et al, 2012)),  aditivos para combustíveis (FRUSTERI et al, 2009), alimentação 
animal (LAMMERS et al., 2008) e tratamentos de efluentes (BERNAT et al, 2015)  podem 
ser encontrados na literatura. Entre as diversas possibilidades, a aplicação do glicerol bruto 




Além da sua natureza orgânica que o torna atrativo para transformações através de 
processos químicos, o glicerol não apresenta toxicidade, não é inflamável e nem volátil, o que 
facilita sua estocagem e controle (ILIE et al., 2011). Ademais, sua conversão 
fotoeletroquímica  é um processo que acontece em condições ambientes de pressão e 
temperatura (EBSHISH et al., 2012). Ainda, o aproveitamento desse subproduto nas células 
fotoeletroquímicas são interessantes do ponto de vista econômico e ambiental porque além de 
consumirem rejeitos industriais, também são capazes de converter energia solar em formas 
úteis de energia como hidrogênio e eletricidade. O processo de conversão do glicerol em 
hidrogênio é resumido conforme descrito pela Equação 1. Quando essa reação acontece em 
célula fotoeletroquímica há movimentação de elétrons no circuito externo e eletricidade é 
gerada (LIANOS, 2017).   
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(1) 
Diante disso, encontram-se estudos de avaliação da produção de hidrogênio a partir de 
tranformação fotocatalítica do glicerol. À exemplo, Bowker, Davies e Al-Mazroai (2009) 
investigaram a produção de hidrogênio a partir de reforma fotocatalitica do glicerol utilizando 
catalisadores de ouro e paládio, e encontraram melhores resultados para o glicerol comparado 
ao metanol. Outro exemplo, é o estudo feito por Gombac et al. (2010), que utilizou soluções 
de etanol e glicerol para conversão em hidrogênio e fotocatalisadores a base de CuOx/TiO2. 
Mais recente, Bashiri et al. (2016), obtiveram a máxima produção de hidrogênio quando 
empregaram solução de glicerol e hidróxido de potássio como agente de sacríficio em célula 
fotoeletroquímica utilizando eletrodos de Cu-Ni/TiO2. De maneira generalista, pesquisas 
direcionadas para aproveitamento de rejeitos orgânicos em células fotoeletroquímicas 
apontam  um maior fluxo de corrente e maior produção de hidrogênio quando comparado ao 
emprego de substâncias inorgânicas (LIANOS, 2017). 
A despeito de sua condição promissora, a aplicação do glicerol como agente de 
sacríficio em células fotoeletroquímicas ainda é pouco expressiva, e os maiores focos dos 
estudos envolvendo células fotoeletroquímicas continuam a utilizar a água. Ademais, há 




orgânicos, e a grande parte dos semicondutores mesmo já consolidados no emprego em 
células fotoeletroquímicas ainda carecem de investigações a cerca do comportamento em 
outros agentes de sacríficio (EBSHISH et al., 2012; LIANOS, 2017). 
2.2 Células fotoeletroquímicas 
Células fotoeletroquímicas (do inglês: photoelectrochemical cells, PECs) são definidas 
como células capazes de converter energia luminosa em outras formas de energia, como 
hidrogênio ou eletricidade. O funcionamento dessas células é baseado na interação da 
interface de um semicondutor e uma solução capaz de permitir passagem de elétrons, o 
eletrólito. Além disso, aplicação de potencial externo é necessário em vista da não 
espontaneidade da reação de eletrólise. Os semicondutores presentes nessas células, são 
conhecidos como fotoeletrodos (BOTT & PH, 1964). 
Os fotoeletrodos são materiais que na presença de luz são ativados, gerando pares de 
eletróns (e
-
) e buracos (h
+
) capazes de promover reações de oxi-redução no meio que estão 
inseridos. A quantidade de energia que precisa ser incidida se diferencia de acordo com o 
material, e é conhecida como energia de bandgap. A energia de bandgap corresponde à 
diferença de energia entre as bandas de condução (BC) e banda de valência (BV) do 
semicondutor. De maneira que, banda de condução (BC) é a banda para a qual os elétrons são 
promovidos, e banda de valência (BV) é a banda na qual estarão presentes as lacunas após a 




, esses podem 
agir como agentes redutores ou oxidantes, ou se recombinar (BARSOUKOV & 
MACDONALD, 2005). A Figura 2 ilustra a composição de um semicondutor. 
Figura 2 - Esquema de representação da composição de um semicondutor. 
 
Fonte: O autor. 
Os fotoeletrodos se dividem em semicondutores do tipo-n e tipo-p. Os semicondutores 




cargas negativas na solução e um acúmulo de cargas positivas em sua interface. O contrário 
acontece com os semicondutores do tipo-p (do inglês, P de positive), em que há acúmulo de 
cargas positivas na solução e de cargas negativas em sua superfície. Em outras palavras, para 
um semicondutor do tipo-n, o nível da sua BV é oxidativo suficiente para promover as 
reações de oxidação, entretanto o nível da sua BC não é favorável para o fluxo superficial de 
elétrons (SHOCKLEY & QUEISSER, 1961). A Figura 3 ilustra os níveis de BV e BC para 
alguns semicondutores do tipo-n, considerando RHE como padrão (LIANOS, 2017). 
Figura 3 - Níveis de BC e BV, e energia de bandgap para semicondutores do tipo-n 
usualmente empregados. 
 
Fonte: LIANOS, 2017. 
De outra forma, pode-se dizer que os semicondutores do tipo-n atuam como 
fotoanodos e semicondutores do tipo-p atuam como fotocatodos. Isso porque os fotoanodos 
são responsáveis pela ocorrência das reações de oxidação enquanto os fotocatodos são 
responsáveis pelas reações de redução. Quando energia luminosa é incidida sob a célula, o 




, de modo que os eletróns são conduzidos pelo circuito externo 
para o fotocatodo. Dessa forma, os elétrons participam das reações de redução, e os buracos 
são consumidos nas reações de oxidação do eletrólito (FUJISHIMA & HONDA, 1972). A 
Figura 4 apresenta o esquema de funcionamento de uma célula fotoeletroquímica, e as reações 
de oxirredução envolvidas para o caso de glicerol presente no eletrólito. O eletrólito 
empregado pode ser água, soluções orgânicas aquosas (como o exemplo do glicerol) ou 




Figura 4 - Representação esquemática de uma célula fotoeletroquímica e as principais 
reações envolvendo as cargas geradas quando há glicerol no eletrólito. 
 
Fonte: O autor. 
A escolha de um semicondutor adequado é fundamental para o desempenho eficiente 
da célula fotoeletroquímica. Considerações básicas dizem respeito às posições das bandas 
características do fotoeletrodo e à energia de bandgap necessária para a excitação do 
semicondutor. Por exemplo, para a oxidação de quebra da água é necessário que o 
fotoeletrodo apresente energia de bandgap mínima de 1,23 eV, que o fotocatodo possua nível 
da posição da BC mais negativo que o potencial de redução do cátion de hidrogênio e o 
fotoanodo posição da BV maior que o potencial de oxidação da água (MELO & SILVA, 
2011). Além disso, é fundamental que o fotoeletrodo escolhido tenha boa absorção de luz 
vísivel, já que o espectro da luz solar é composto por mais de 50% de luz vísivel. Ademais, é 
desejável que o fotoeletrodo selecionado apresente baixa recombinação e alta transferência 
das cargas fotogeradas, alta eficiência fotocatalitica e boa estabilidade fotoquímica (ABDI & 
BERGLUND, 2017). 
2.3 O BiVO4 como fotoanodo  
2.3.1 O potencial do BiVO4  
Apontado na literatura recente como um dos fotoeletrodos mais promissores para 
aplicação em celúlas eletroquímicas, o vanadato de bismuto, BiVO4, se destaca por sua alta 
capacidade de absorção de luz vísivel. Além disso, possui posição adequada das bandas de 
valência e condução para promover as reações de oxidação, e baixa energia de bandgap, 2,4 
eV em sua fase cristalina monoclínica (SUAREZ et al., 2014). Essa fase é apontada como a 
fase de maior atividade fotocatalitica do composto, e sua formação acontece entre 400-600ºC, 
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com maior área superficial quando calcinado à 500ºC (POOKMANEE, 2013). O BiVO4 
apresenta-se como um semicondutor do tipo-n, ou seja, é capaz de promover as reações de 
oxidação e por isso, atua como fotoanodo (GIMÉNEZ & BISQUERT, 2016). 
Apesar de ser relatado anteriormente para decomposição fotocatalítica, (KUDO et al., 
1999) nos últimos anos, o BiVO4 como fotoanodo tem atraído atenção crescente no meio 
científico. Assim, somente no ano de 2015 foram relatadas aproximadamente 300 publicações 
sobre o BiVO4. A Figura 5 mostra o gráfico de número de publicações com crescimento 
exponencial ao longo dos anos para o BiVO4 aplicado na fotoeletroquímica, consagrando esse 
óxido de metal como o fotoanodo de maior notoriedade e performance (ABDI & 
BERGLUND, 2017). Nessa conformidade, comparando seu desempenho a outros fotoanodos 
bastante difundidos na literatura em relação à conversão teórica máxima de energia solar em 
hidrogênio (H2), o BiVO4 apresenta conversão de 9,1% enquanto o WO3 e TiO2 apresentam 
valores de 4,8 e 2,2% respectivamente (LIU et al., 2012). 
Figura 5 - Publicações vs ano na database Web of Science, usando "BiVO4" e "photo*". 
 
Fonte: ABDI & BERGLUND, 2017. 
2.3.2 As limitações do BiVO4 
Apesar do grande potencial teórico desse material, o BiVO4 puro apresenta eficiências 
experimentais muito aquém de sua capacidade (HERNANDEZ et al., 2015). Dessa forma, sua 
popularização foi possibilitada quando identificados os fatores de limitação de seu 
desempenho. A primeira deficiência relatada foi a baixa transferência das cargas fotogeradas 
da sua superfície para o eletrólito, mostrada por utilização de soluções que atuam como 
capturadores de buracos como peróxido de hidrogênio, metanol e sulfitos.  Essas soluções 




na superfície do fotoanodo, e por isso, a recombinação de cargas superficial pode ser 
desprezada quando utilizadas (ZHONG et al., 2011). 
Outra limitação posteriormente associada ao BiVO4 foi sua fraca eficiência de 





 não é suficientemente forte para promover o afastamento, assim, as cargas 
presentes no interior do BiVO4 são movidas apenas por difusão (ABDI et al., 2013).  
Além disso, a mobilidade eletrônica do BiVO4 é modesta comparada ao transporte das 
cargas positivas (h
+
), evidenciada pela maior produção de fotocorrente quando os eletrodos 
são iluminados de costas do que pela frente. Isso porque quando iluminado pelas costas os 
elétrons precisam percorrer um caminho mais curto para chegar ao circuito externo (LIANG 
et al., 2011). Outras caracteristicas do BiVO4 também foram apontadas como passíveis de 
melhora como capacidade de absorção ótica e estabilidade (ABDI & BERGLUND, 2017).  
Diante disso, várias maneiras de superar essas barreiras estão sendo difundidas na 
literatura. Medidas como dopagem do BiVO4 com tungstênio ou molibdênio já mostraram 
melhorias expressivas para separação de carga. Isso porque esses elementos, em baixas 
quantidades (até 3% em mol) conseguem substituir o V
5+
 por átomos M
6+
 e produzir um 
campo elétrico interno mais efetivo (PARMAR et al., 2012). Para contornar a deficiência de 
baixa transferência das cargas para o eletrólito, deposição de catalisadores na superfície do 
BiVO4, como por exemplo, a fotodeposição de FeOOH/NiOOH, produziram melhoras 
significativas (KIM & CHOI, 2014). Já visando ampliar a mobilidade eletrônica, 
modificações estruturais com nanopartículas de Au foram empregadas com êxito (ZHANG et 
al., 2015). 
Outra estratégia frequentemente admitida para contornar as limitações dos 
semicondutores é a formação de compósitos, em outras palavras, a junção de dois ou mais 
materiais para formação de um novo semicondutor. Esse método, quando bem sucedido, 
permite a formação de compósitos com maior separação e transferência de carga, aumentando 
substancialmente a eficiência fotocatalitica e fotoeletroquímica (MARSCHALL, 2014). 
Em geral, a heterojunção de óxidos metálicos semicondutores é uma possibilidade 
promissora para o uso como fotoeletrodos, por serem materiais que já estão oxidados e não 
estarem sujeitos à oxidação quando utilizados como fotoanodos. Além disso, o acoplamento 









et al., 2016).  À vista disso, vários materiais são listados associados ao BiVO4 formando, com 
êxito, heterojunções para aprimoramento das deficiências do BiVO4, por exemplo: 
BiOI/BiVO4 (YE et al., 2015), NiO/BiVO4 (XIE et al., 2014), Cu2O/BiVO4 (WANG et al., 
2013) e Ag2O/BiVO4 (LI et al., 2016).  
2.4 A heterojunção BiVO4/WO3   
O WO3 é um dos fotoanodos mais difundidos para aplicação em células 
fotoeletroquímicas, com energia de bandgap entre 2,6 e 3,0 eV. (GRANQVIST, 2000).  
Assim como o BiVO4, o WO3 é caracterizado como um semicondutor do tipo-n com posição 
da BV adequada para oxidação da água. Esse semicondutor apresenta baixa taxa de 
fotocorrosão, boa estabilidade química em uma ampla faixa de pH e absorção da luz vísivel 
maior que vários óxidos metálicos (TiO2, por exemplo). Além disso, apresenta facilidade de 
síntese e deposição (GAN et al., 2014). O WO3 ainda se destaca por ser um fotoanodo que na 
presença de eletrólitos de rejeitos orgânicos têm sua corrente fotovoltaica aumentada 
(SFAELOU et al., 2016). Dessa forma, o WO3 já foi bastante explorado e ainda hoje é um 
fotoanodo atrativo para aplicações em células fotoeletroquímicas.  
Ainda assim, o WO3 puro oferece correntes fotovoltaicas modestas e desse modo, suas 
limitações são passíveis de aperfeiçoamento. Diante disso, heterojunções de BiVO4 com WO3 
foram investigadas com resultados auspiciosos. Essas heterojunções mostraram-se eficazes 
para combinar os méritos de cada de um dos materiais. Associou-se a capacidade de absorção 
de luz do BiVO4 com a transferência de carga do WO3 proporcionando um semicondutor com 
maior geração de fotovoltagem e menor recombinação de carga (HONG et al., 2011). 
Atualmente, a heterojunção de BiVO4/WO3 apresenta a maior fotocorrente já registrada na 
literatura com valor de 6,7 mA/cm², reportada por Pihosh et al. (2015) com deposição de 
catalisador Co-Pi na superfície do material.  
2.5 A heterojunção BiVO4/V2O5 
Outro óxido metálico com propriedades atraentes para ser acoplado ao BiVO4 é o 
V2O5. O V2O5 apresenta baixa energia de bandgap de 2,3 eV, é a forma mais estável da 
família dos óxidos de vanádio, e apresenta boas propriedades fotocatalíticas. Quando presente 




relação aos materiais puros e de permitir uma separação mais eficaz das cargas fotogeradas 
(SU et al., 2011). 
Entretanto, a aplicação desse material em células fotoeletroquímicas ainda é limitada 
na literatura, de forma que os trabalhos mais difundidos se restringem à avaliação de sua 
estrutura, e sua aplicação como fotocatalisador para degradação de poluentes orgânicos. 
Contudo, em um trabalho mais recente, a heterojunção BiVO4/V2O5 foi apontada com 
capacidade de estender a faixa de absorção da luz e  promover maior mobilidade de életrons 
em célula fotoeletroquímica, aumentando a corrente fotovoltaica em 6 vezes comparada ao 
BiVO4 puro (YAW, 2017). Portanto, apesar de pouco explorado, esse compósito é promitente 
e  merecedor de maiores investigações. 
2.6 Caracterização morfológica dos fotoanodos 
Para a avaliação das propriedades morfológicas dos semicondutores que serão 
empregados na célula fotoeletroquímica são empregadas técnicas de caracterização 
morfológica como microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios-X (DRX) e 
refletância difura (DRS). 
2.6.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
A técnica de microscopia eletrônica de varredura proporciona a análise morfológica da 
estrutura do sólido e dá acesso a detalhes micro e nanoestruturais da topologia da superfície e 
composição. Nessa técnica, utilizando-se do microscópio eletrônico de varredura, há  
incidência de um feixe de elétrons de alta energia que interage com a amostra. A dissipação 
de energia ocorrida pela interação através do material é capaz de gerar diversos sinais na 
superfície da amostra, como elétrons secundários e refletidos, que geram imagens que 
revelam características estruturais da amostra como morfologia, topografia e composição 
(REIMER, 1984). 
2.6.2 Difração de Raios-X (DRX) 
O método de caracterização de difração de raios-X é empregado para identificar a 
estrutura atômica e molecular do cristal. Dessa forma, ela é utilizada para determinar as fases 
cristalográficas que foram formadas no material. Essa técnica baseia-se na incidência de raios-




pelos atómos com intensidades e angulações especificas que permitem identificar as fases 
cristalográficas que constituem a amostra (WARREN, 1990). 
2.6.3 Reflectância difusa (DRS) 
Uma caracterização morfológica relevante para determinação de propriedade 
eletroquímica de semicondutores é a reflectância difusa (DRS, do inglês diffuse reflectance 
spectroscopy). Essa caracterização é capaz de predizer a energia de bandgap do fotoeletrodo, 
particularidade fundamental para elaboração do diagrama de energia dos fotocatalisadores. 
Baseia-se no emprego de um espectrofotômetro UV-Vis que mede a luz difusa refletida. A luz 
difusa refletida é aquela que penetra a amostra e não é absorvida, mas sim refletida com 
diferentes angulações. A partir dos dados coletados, a análise do bandgap envolve a relação 
apresentada por Tauc, representada na Equação 2. De forma que, quando extrapolados, os 
gráficos de Tauc (αhν)n versus energia de banda (    informam o valor de bangap do 
semicondutor. Em que α é o  oefi iente de  b orção,    é a energia de bandgap e n pode 
assumir valores de 3, 2 e ½ (CHEN et al., 2013). 
 
             
   (2) 
2.7 Caracterização fotoeletroquímica dos fotoanodos 
Para avaliar as propriedades fotoeletroquímicos dos materiais são realizados testes 
fotoeletroquímicos. Como as reações dos fotoanodos e fotocatodos abrangem diferentes áreas 
da célula, as caracterizações são realizadas em meia-célula. Dessa forma, é possível estudar o 
desempenho isolado de cada um dos tipos de fotoeletrodos. Para isso, é conveniente o 
emprego de uma célula fotoeletroquímica com configuração composta por três eletrodos. De 
modo que os eletrodos constituintes são: 1) eletrodo de referência (RE) com potencial 
conhecido em relação a reação de interesse, o Ag/AgCl em solução 3M KCl com potencial de 
0,197 V em relação ao potencial padrão de hidrogênio é usualmente utilizado; 2) eletrodo de 
trabalho (WE) com o semicondutor a ser testado, e onde a reação acontecerá, e 3) o contra-
eletrodo (CE), que será o sítio para a ocorrência da reação da outra metade da célula (BARD 




Figura 6 - Configuração experimental de três eletrodos para caracterização 
fotoeletroquímica de fotoeletrodos. 
 
Fonte: KATO et al., 2014 
A irradiação é pertinente que seja realizada por luz artificial que simula o espectro da 
luz solar, como o Xe.  Essa iluminação, conforme ilustrado na Figura 5, acontece no WE. 
Nesse eletrodo, anteriormente à deposição do material semicondutor, é colocado material 
condutivo para favorecer a transferência de carga na interface, como por exemplo óxido de 
estanho dopado com flúor (FTO) (RAO et al., 2014). A deposição do semicondutor no 
material condutivo pode ocorrer por diversas técnicas. A técnica de drop coating é 
considerada como o método mais simples. Além disso, ela é de baixo custo e sem perdas do 
material. Essa técnica consiste basicamente no gotejamento da solução precursora na placa, de 
forma que haverá evaporação do solvente e fixação do substrato na placa (ESLAMIAN &  
ZABIHI, 2015). Métodos mais avançados de deposição, como evaporação térmica a vácuo e 
spray pyrolysis, permitem uma maior uniformidade e um maior controle da espessura dos 
filmes. No entanto, também requerem aparatos mais sofisticados (GIROTTO et al., 2011). 
Em relação ao contra-eletrodo CE, esse deve ser um material inerte e cineticamente 
eficiente para não limitar a corrente do circuito. Platina (Pt) e dióxido de rutilo (RuO2) são 
comumente empregados como CE (CHEN et al., 2013). Já no que concerne ao eletrólito, é 
pertinente que seja uma solução aquosa com boa condutividade e que não reaja com o 




potássio (K2SO4). A aplicação do potencial externo necessário para o funcionamento da célula 
é feita pelo potenciostato (SHI et al., 2015). 
2.7.1 Voltametria cíclica 
A fim de avaliar a corrente fotovoltaica gerada em relação ao potencial aplicado, é 
empregado o teste de voltametria. Nesse teste, o potencial do WE é medido em relação ao RE 
em uma determinada taxa constante de varredura, na faixa de 10-100 mVs. A realização desse 
teste deve ser feita tanto na presença quanto na ausência de luz, de maneira a confirmar a 
capacidade de fotoresposta do material. Assim, a partir desse teste é possível mensurar a 
corrente fotovoltaica do semicondutor versus potencial aplicado. A faixa de potencial aplicada 
deve envolver os valores de potenciais de redução do hidrogênio e de oxidação da substância 
que será oxidada. Além disso, com esses dados e o valor do pH do eletrólito, pode-se obter os 
valores da corrente gerada por área do fotoeletrodo versus o potencial em relação ao padrão 
do eletrodo de hidrogênio (RHE). Para isso, utiliza-se a Equação 3 que relaciona o RHE com 
pH e o potencial conhecido do RE,     (SHI et al., 2015). 




Outro teste fotoeletroquímico empregado é a cronoamperometria. Na 
cronoamperometria, um potencial fixo é aplicado no WE e a corrente fotovoltaica gerada é 
avaliada em função do tempo. Esse teste avalia a estabilidade do material, de maneira que um 
decaimento da corrente em função do tempo pode indicar característica de desestabilidade do 
material, ou até algum tipo de corrosão na amostra (SHI et al., 2015). 
2.7.3 Medidas de potencial de circuito aberto 
Os testes de avaliação do potencial de circuto aberto  (OCP) são realizados com 
ausência de aplicação de potencial externo, e medem a fotovoltagem do semicondutor (Vph). 
O potencial V vs. RHE é medido em função do tempo e está relacionado com a voltagem 
criada pelas cargas do semicondutor. A fotovoltagem do semicondutor é uma medida da 
separação de cargas do material, e é dada pela diferença de potencial OCP na presença e 
ausência de iluminação. Visto que quando iluminação suficiente é incidida sob o 
semicondutor, as cargas fotogeradas são separadas até que o campo elétrico gerado por 




permitem a identificação da reação que ocorre no fotoeletrodo, em outras palavras, avaliar se 
um fotoeletrodo é do tipo-n ou tipo-p. Assim, se a medida de OCP desloca-se para potenciais 
mais anódicos (positivos), a condutividade do semicondutor é do tipo-p, caso contrário a 
condutividade é do tipo-n (CHEN et al., 2013). 
2.7.4 Mott-Schottky 
As medidas fotoeletroquímicos de Mott-Schottky avaliam propriedades de capacidade 
de transferência das cargas fotogeradas e permitem predizer se o semicondutor se comporta 
como tipo-p ou tipo-n. A angulação positiva da reta de medida de Mott-Schottky é 
característica de semicondutores do tipo-n, ao passo que a inclinação negativa da reta diz 
respeito à condutividade tipo p (GAMBOA et al., 1999). Além disso, o teste de Mott-Schottky 
também permite identificar o potencial de flat band do material, Efb. O Efb do material 
corresponde ao potencial em que os efeitos de superfície se tornam neglicenciáveis e por isso, 
cessa a mudança de potencial associada à carga do semicondutor (IUPAC, 2006). O valor do 
potencial de flat band pode ser utilizado para verificar se o material possui localização de 
banda adequada para a reação de quebra da água, e junto com o valor de bandgap permite a 
construção do diagrama de energia das heterojunções. A relação de Mott-Schottky envolve a 
medida de capacitância da camada de carregada do fotoeletrodo, Csc, em função do potencial 
aplicado, de acordo com a Equação 4 (SHI et al., 2015). 
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Em que, E é o potencial aplicado, 0 é a permissividade de um vácuo,  é a constante 
dielétrica do material, ND é a densidade de carga livre, e é a carga eletrônica, k é a constante 
de Boltzmann, A é a área do eletrodo e T a temperatura absoluta.  
2.7.5 Impedância potenciostática 
O teste de impedância potenciostática avalia a transferência de carga do material. O 
sistema fotoeletroquímico pode ser resumido como um circuito equivalente, a partir dos dados 
experimentais de impedância (Z) em diferentes frequências, obtendo-se espectros de 
impedância conhecido como diagrama de Nyquist. Esse circuito equivalente é ilustrado na 
Figura 7, de forma que Rs é a resistência da solução e  Rtc é a resistência à transferência de 
cargas do semicondutor para o eletrólito. Nos diagramas de Nysquit obtidos, um menor raio 




dos espectros estão associados a uma maior resistência à transferência de carga 
(BARSOUKOV & MACDONALD, 2005). 
 
Figura 7 - Representação de um circuito equivalente para um sistema fotoeletroquímico. 
 









3 MATERIAIS E MÉTODOS 
3.1 Síntese dos fotoanodos 
3.1.1 Síntese dos materiais em pó  
Para a síntese dos fotoanodos, primeiramente, preparou-se os materiais utilizados, 
BiVO4, WO3 e V2O5, em forma de pó, para que depois de preparados, pudessem ser 
depositados em placas de vidro contendo material condutor (FTO), por técnica de drop 
coating. Todos os reagentes utilizados tem procedência industrial brasileira. 
O preparo do BiVO4 foi feito conforme reportado por  Zhang et al. (2006), a partir da 
mistura de duas dissoluções: 1) dissolução de NH4VO3 (Isofar, 99%) em solução 2 M de 
NaOH (Labsinth, 98%) com 3% em mol Na2WO4.2H2O (Isofar, 99%) e; 2) dissolução de 
nitrato de Bi(NO3)2.5H2O (Neon, 98,79%) em solução 4M de HNO3 (Neon, 65%), com 14% 
em mol do surfactante lauril sulfato de sódio, C12H25Na2O4S, (Vetec, 90%). Posteriormente, 
as duas dissoluções foram misturadas e agitadas a temperatura ambiente por 30 minutos.  
Depois da agitação, ajustou-se o pH da solução para 7 utilizando NaOH (2M), e agitou-se por 
mais 30 minutos. Em seguida, a solução resultante foi centrifugada a 4000 rpm por 3 vezes, 
lavando-se com água destilada. O sobrenadante foi descartado, e o material úmido amarelo 
obtido foi seco a temperatura ambiente por 24 horas. 
O preparo do WO3 foi feito pela precipitação de solução de Na2WO4.2H2O em 200 
mL de solução 2M de HCl (Alphatec, 37%). A solução resultante também foi centrifugada e 
lavada com água destilada 3 vezes por 3 minutos, de forma que o sobrenadante foi descartado. 
O material úmido obtido foi seco em mufla a 100ºC por 15 minutos. Já o preparo do V2O5 foi 
feito pesando-se 1g de NH4VO3 e colocando-o em mufla a 600ºC por um período de 6 horas.  
3.1.2 Síntese das placas por método drop coating 
Para efeito comparativo entre os materiais puros e suas combinações, preparou-se sete 
placas com quantidades definidas conforme mostrado na Tabela 1. A quantidade em massa 
especificada na Tabela 1 para cada uma das amostras foi pesada em eppendorf, de forma que 
cada um dos filmes tivessem a mesma espessura. Cada uma das amostras foi diluída em 400 
µL de álcool isopropílico. Depois de diluídas, os eppendorfs foram vedados, misturados em 





Tabela 1 - Identificação das amostras utilizadas e seus respectivos materiais e 
quantidades em massa. 
Amostra Material Massa (mg) 
A BiVO4 4 
B WO3 4 
C V2O5 4 
D WO3/V2O5 2/2 
E BiVO4/WO3 2/2 
F BiVO4/V2O5 2/2 
G BiVO4/WO3/V2O5 2/1/1 
 
Depois de levadas em ultrassom, depositou-se cada uma das soluções resultantes em 
placas contendo FTO por método drop coating. Utilizando de pipeta volumétrica automática, 
as soluções foram depositadas em camadas de 25 µL para uma área de 1cm², de forma que 
cada uma das camadas foi depositada depois que a anterior estivesse seca.  
Após depositadas as soluções, levou-se as placas em mufla a 500ºC durante 2 horas 
para cristalização do material. Depois de sintetizados os materiais foram caracterizados 
morfologicamente por MEV para observação das estruturas formadas. Os materiais puros, 
amostras A, B e C, e a amostra G foram levados para caracterização por DRX e analisados 
qualitativamente em relação às fases formadas utilizando o programa Search Match. Além 
disso, os materiais puros, amostras A, B e C, foram levados para caracterização por 
espectroscopia UV-Vis (DRS) a fim de determinar o bandgap e possibilitar a construção do 
diagrama de energia.  
3.2 Testes fotoeletroquímicos 
Para realização dos testes fotoeletroquímicos, adicionou-se uma fita de cobre aos 
fotoanodos sintetizados, a fim de propiciar um contato metálico durante as medidas. Os testes 
foram realizados com potenciostato AUTOLAB PGSTAT 128 N, acoplado ao Software 
NOVA® 2.0.1 copyright 2016, Metrohm Autolab B.V. Os testes foram efetuados em uma 
configuração de 3 eletrodos. O eletrodo de referência utilizado foi de cloreto de prata 
Ag/AgCl (3,0 M KCl) e o contraeletrodo foi de Platina (Pt). Além disso, uma lâmpada de Xe 




fotoanodo. Como eletrólito, soluções salinas de sulfato e/ou sulfito de sódio 0,5 M, Na2SO4 e 
Na2SO3 foram empregadas inicialmente. 
Os fotoeletrodos produzidos foram testados por voltametria cíclica, 
cronopotenciometria (OCP), cronoamperometria, impedância eletroquímica e Mott-Schottky. 
As medidas para esses testes foram realizadas com a placa de costas para luz, de forma que a 
luz passasse primeiro pelo FTO e depois pelo material. Porém, testes de voltametria com as 
amostras de frente para a luz também foram efetuados para fins de comparação e avaliação da 
mobilidade eletrônica. Todos os testes foram praticados conforme parâmetros pré-
estabelecidos na literatura, listados nos tópicos em sequência, visando padronização dos dados 
(SHI et al., 2015).  
Eletrodeposição de catalisador na amostra G também foi realizada constatada 
necessidade, descrito no item 3.2.6. Ademais, em conformidade com os objetivos do estudo 
de aproveitamento do glicerol na célula eletroquímica, o emprego da utilização da glicerina 
foi avaliado como descrito no item 3.2.7.  
3.2.1 Voltametria cíclica 
O teste de voltametria cíclica foi realizado a uma velocidade de varredura de 20 mV s
-
1
, no intervalo de potencial de -0,6 a 0,7 V. Para cada amostra realizou-se 10 varreduras. 
3.2.2 Cronoamperometria 
As medidas de cronoamperometria foram sucedidas no escuro e sob incidência de luz, 
em intervalos intercalados. O tempo total de teste foi de 1300 segundos, divididos em: 300 
segundos no escuro; 200 segundos na luz; 50 no escuro; 200 na luz; 50 no escuro; 200 na luz; 
e os 300 segundos finais no escuro. Dessa forma, houve a formação de 3 picos de 200 
segundos na presença de luz. O potencial aplicado foi de 0,64 V.  
3.2.3 Potencial de circuito aberto (Open Circuit Potencial -OCP) 
As medidas de potencial de circuito aberto (OCP) foram realizadas na presença e 
ausência de luz. Os testes foram conduzidos por um período de 2700 segundos, divididos em: 





3.2.4 Mott-Schottky  
As medidas de Mott-Schottky foram realizadas apenas para os materiais puros a fim 
de determinar o potencial de flatband das amostras A, B e C e permitir a construção do 
diagrama de energia. O teste de Mott-Schottky foi feito  na frequências de 100 Hz em 
Na2SO4. 
3.2.5 Impedância potenciostática 
O teste de impedância potenciostática foi executado na presença de luz em Na2SO4. 
3.2.6 Eletrodeposição de catalisador FeOOH/NiOOH 
A fim de melhorar a estabilidade da amostra G, BiVO4/WO3/V2O5 realizou-se uma 
eletrodeposição do catalisador FeOOH/NiOOH na superfície do material conforme reportado 
por Kim & Choi (2014). Essa eletrodeposição foi feita com a configuração de 3 eletrodos, 
empregando cronoamperometria aplicando o potencial de 0,31 e 0,28 V para as soluções 
0,1M de Fe(NH4)2(SO4)2 (Cromoline, 98,5%) e NiSO4 (Dinâmica, 98%) respectivamente por 
20 min seguidos por uma eletrodeposição a 1,23 na solução de níquel. Testes de voltametria 
cíclica e cronoamperometria empregando os mesmos parâmetros adotados anteriormente 
foram empregados para avaliação do desempenho do novo material. 
3.2.7 Testes no glicerol 
Após a realização dos testes fotoeletroquímicos mencionados e avaliação do 
comportamento dos fotoeletrodos para clivagem da água, foi feita a análise do desempenho do 
fotoanodo G empregando glicerol como eletrólito. Para isso, a amostra G: heterojunção dos 3 
materiais, foi testada por voltametria cíclica em solução de glicerina utilizando os parâmetros 
descritos no item 3.2.1. Os testes de voltametria em solução de glicerina foram realizados nas 





4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
4.1 Microscopia de Eletrônica de Varredura 
 As análises de microscopia eletrônica de varredura para as amostras de BiVO4, V2O5, 
WO3 e a heterojunção dos 3 materiais podem ser observadas nas figuras a seguir. A Figura 8 
mostra os materiais BiVO4 (a), V2O5 (b), WO3 (c) e BiVO4/WO3/V2O5 (d) para um aumento 
de magnitude de 10000x para o BiVO4 e 5000x para os demais.  Nota-se que a formação do 
BiVO4 ocorreu de maneira uniforme sob a placa com formato arredondado. Esse formato  
ocorreu similarmente reportado por Zhang et al (2006) cuja metodologia foi empregada, 
causada especialmente pela evaporação do surfactante durante a cristalização do material. O 
diâmetro da partícula está em torno de 300 nm com formação de aglomerados. Já o V2O5, 
Figura 8(b), apresenta forma de bastonetes, aspecto fibroso, com comprimento e largura 
desiguais, e superiores aos do BiVO4, na faixa de 3-7 µm em geral. Em relação ao WO3 este 
se apresenta com formatos e tamanhos não uniformes, desde tamanhos similares ao BiVO4 até 
5 µm. A Figura 8(d) mostra a formação da heterojunção de maneira essencialmente uniforme 
em que as partículas de BiVO4 e as pequenas partículas de WO3 se espalham sobre e entre as 




Figura 8 - Imagens de MEV do BiVO4 (a), V2O5 (b), WO3 (c), BiVO4/WO3/V2O5 (d). 
 
A Figura 9 mostra a imagem de MEV lateral e as espessuras dos filmes de BiVO4 (a), 
V2O5 (b), WO3 (c) e BiVO4/WO3/V2O5 (d). Apesar da metodologia empregada ter 
estabelecido a mesma quantidade de solvente e peso de substrato para todos os filmes, os 
filmes sintetizados apresentaram diferentes espessuras. Os filmes de BiVO4 e WO3 
apresentam espessura de 10 µm, enquanto o de V2O5 foi 50 µm e a heterojunção, 20 µm. As 
diferentes espessuras estão relacionada aos tamanhos das partículas formadas, como os filmes 
de BiVO4 e WO3 tem valores de partículas médios menores, seus filmes são mais compactos, 
ao passo que os tamanhos maiores das partículas de V2O5 deixam o filme mais espesso. Da 
mesma maneira, quando presente na heterojunção o V2O5 reduz o compactamento do filme e 




Figura 9 - Imagem de MEV lateral das amostras de BiVO4 (a), V2O5 (b), WO3 (c) e 
BiVO4/WO3/V2O5 (d). 
 
4.2 Difração de Raios-X 
 Os resultados das análises qualitativas das fases cristalinas formadas nas amostras A, 
B, C e G foram efetuadas através do Search Match. A amostra de BiVO4 indicou a formação 
óxido cristalino monoclínico, a fase mais fotoativa do óxido de bismuto, como esperado pela 
temperatura de cristalização de 500ºC (POOKMANEE, 2013), indexada JCPDS Nº. 14-0688. 
Já a amostra de V2O5 puro mostrou a formação de fase de V2O5 ortorrômbico (indexada 
JCPDS Nº. 1-359) e a amostra de WO3 puro indicou a formação de WO3 monoclínico 
(indexada JCPDS Nº. 43-1035). Para a amostra da heterojunção tripla, foram identificadas a 
fase cristalina monoclinica do BiVO4 (indexada JCPDS Nº. 14-0688), V2O5 ortorrômbico 
(indexada JCPDS Nº. 1-359) e WO3 monoclínico (indexada JCPDS Nº. 43-1035). O 
difratograma da heterojunção e as fases determinadas pela Search Match são mostrados na 




Figura 10 - Difratograma da amostra de BiVO4/WO3/V2O5 sintetizada e identificação 
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4.3 Reflectância difusa 
Os gráficos de reflectância difusa (valores da relação de Tauc versus comprimento de 
onda) plotados e interpolados são mostrados no Gráfico 1. O Gráfico1 refere-se aos materiais 
puros, amostras A, B e C, correspondentes ao BiVO4, WO3 e V2O5, respectivamente. Os 
valores encontrados pela interpolação no eixo x, ou seja, os resultados encontrados para seus 
valores de bandgap estão de acordo com os reportados na literatura. Para o BiVO4 encontrou-
se o valor de 2,4 eV; para o WO3, 2,9 eV; e para o V2O5, 2,3 eV, como pode ser verificado 
nos gráficos e observado conforme disposto na Tabela 2.   
Gráfico 1 - Gráficos de Tauc com interpolação no eixo com o valor de bandgap, relativo 
aos materiais puros: amostras A, B e C. 
 
 
Tabela 2 - Valores de bandgap encontrados pela interpolação dos gráfico de Tauc 







4.4 Voltametria cíclica 
4.4.1 Fotoeletrodos de costas para luz (backside) 
Os resultados obtidos para o teste de voltametria cíclica com 3 eletrodos de densidade 
de corrente versus potencial aplicado (V vs. RHE) são mostrados no Gráfico 2 para o sulfato 
de sódio e no Gráfico 3 para o sulfito de sódio. Para as condições analisadas os filmes C e D 
não ficaram estáveis, e saíram da placa de FTO. Portanto, suas medidas não foram plotadas. A 
maior espessura filme de V2O5 mostrada pelo MEV pode explicar porque o filme puro de 
V2O5 não se estabiliza na placa de FTO. Para todas as  amostras estáveis, as medidas de 
voltametria realizadas na presença de luz apresentaram valores de densidade de corrente mais 
expressivos comparados às medidas realizadas na ausência de luz. Com isso, evidenciou-se a 
capacidade de fotoresposta dos materiais estudados. Como a fotocorrente no escuro 
apresentou valores insignificantes e próximos a 0 para todas as amostras, para efeitos 
ilustrativos apenas os valores no escuro realizados com a placa G foram plotados. Conforme 
mostra os Graficos 2 e 3, todas as heterojunções (amostras E, F, G) apresentaram valores de 
densidade de corrente superiores aos materiais puros nos dois eletrólitos empregados, 
reafirmando a habilidade das heterojunções de melhorar a eficiência fotoeletroquímica 
(MARSCHALL, 2014). 
Os resultados obtidos tanto no sulfato como no sulfito mostram que a heterojunção de 
BiVO4, WO3 e V2O5, amostra G, produziu as maiores fotocorrentes com valores de 8,2 e 20,3 
mA/cm² a 1,23 V vs. RHE, no sulfato e sulfito de sódio respectivamente. Enquanto que a 
amostra E, heterojunção de BiVO4 com WO3, apresentou valores de 0,8 e 6,3 mA/cm²; e a 
amostra F, heterojunção de BiVO4 com V2O5, 5,1 e 15,8 mA/cm² respectivamente no sulfato e 
sulfito para o mesmo valor de potencial aplicado. Dessa forma, a hipótese que a junção dos 3 
materiais poderia melhorar a fotoresposta foi satisfeita, com aumento de 30% em relação à 
heterojunção com V2O5 para os dois eletrólitos. Já em relação à heterojunção com WO3 a 
corrente apresentou-se 10 vezes maior no sulfato e de aproxidamente 3 vezes maior no sulfito. 
O resultado de corrente obtido para a amostra G em Na2SO4 supera o valor reportado por 
Pihosh et al. (2015), apontado como a maior fotocorrente registrada para a mesma intensidade 
de luz e potencial RHE (ABDI & BERDLUNG, 2017). 
Como esperado, comparando os resultados mostrados nos Gráficos 2 e 3, as 
fotocorrentes geradas no sulfito de sódio apresentaram valores mais expressivos comparada 




todas as amostras há uma significativa recombinação das cargas fotogeradas na superfície, o 
que é pássivel de melhora com aplicação de catalisadores na superfície dos materiais. Além 
disso, os resultados evidenciam essa limitação de baixa mobilidade de cargas superficial do 
BiVO4, perceptível especialmente quando comparada ao WO3, por exemplo. Visto que, 
quando desprezamos a recombinação superficial, a fotocorrente do BiVO4 consegue superar o 
valor de corrente do WO3, mesmo que no sulfato tenha apresentado valores inferiores. 
Outra observação importante é que a tendência de aumentar o valor da fotocorrente no 
sulfito diminui com as heterojunções da amostra F e G. Por exemplo, a heterojunção da 
amostra E tem um aumento de fotocorrente no sulfito de 7 vezes comparada à fotocorrente no 
sulfato. Isso mostra que, apesar de que em ambas as soluções há melhora na transferência de 
cargas fotogeradas, essa limitação, imposta principalmente devido ao BiVO4, é ainda bastante 
relevante. Já nas heterojunções F e G, o aumento da corrente é menos significativo. Para a 
corrente F tem-se um aumento de 3 vezes em relação ao sulfato, e para a amostra G é ainda 
menor, de 2,5 vezes. Esse aumento da eficiência de oxidação aponta o efeito do V2O5 na 
eficiência de separação e diminuição da recombinação das cargas fotogeradas, melhorando 
consideravelmente as propriedades do BiVO4. Além disso, a menor diferença para a amostra 
G, corrobora o efeito positivo da junção dos 3 materiais, mostrando que mais cargas positivas 
participam das reações de oxidação. 
Gráfico 2 - Voltametria cíclica, valores de densidade de corrente versus RHE,  em 





Gráfico 3 - Voltametria cíclica, valores de densidade de corrente versus RHE,  em 
solução de Na2SO3 0,5 M, para as amostras A, B, E, F e G na presença de luz. 
 
4.4.2 Fotoeletrodos de frente para luz (frontside) 
Os resultados obtidos para as amostras A, B, E, F e G realizadas em Na2SO4 com os 
fotoeletrodos virados de frente para a luz podem ser visualizados no Gráfico 4. Como pode 
ser observado, os valores de fotocorrente obtidos para frontside apresentaram-se inferiores aos 
obtidos para backside. Por exemplo, o resultado da amostra G para backside foi de 8,2 
mA/cm² a 1,23 V vs. RHE, enquanto para frontside foi de 2,5 mA/cm². Jás as amostras E e F 
apresentaram valores muito inferiores de 0,4 e 0,7 mA/cm², respectivamente. Esses resultados 
sugerem que a mobilidade de elétrons nesses semicondutores é mais fraca que o transporte 
das cargas positivas (h
+
), já que quando iluminados pela frente o elétron gerado na superfície 
tem que percorrer o semicondutor para chegar no material condutivo e passar para o circuito 
externo. O contrário acontece quando o fotoeletrodo é iluminado de costas e os buracos que 
tem que percorrer o semicondutor. No entanto, apesar do menor transporte de elétrons 
observado para esses materiais, a heterojunção da amostra G também apresenta-se como o 
material de maior fotocorrente frontside. Dessa forma, o resultado reforça a premissa de que a 
junção dos 3 materiais promove uma geração de maior corrente fotovoltaica, e ainda um 
maior transporte de cargas negativas (e
-





Gráfico 4 – Voltametria com fotoeletrodos de frente para a luz,  em solução de Na2SO4 
0,5 M, para as amostras A, B, E, F e G. 
 
4.5 Cronoamperometria 
Os resultados para os testes de cronoamperometria são mostrados no Gráfico 5 para o 
eletrólito de sulfato de sódio e no Gráfico 6 para o sulfito. As regiões com indicidência de luz 
são destacados nos gráficos. Dessa forma, os picos dos gráficos representam os momentos em 
houve incidência de luz enquanto as regiões com a corrente na parte inferior representam os 
períodos no escuro, confirmando mais uma vez a fotoatividade das amostras. Exceto para a 
amostra G, as heterojunções e os materiais puros apresentaram valores estáveis para as 
fotocorrentes nos dois fotoeletrodos para o tempo de teste empregado, indicando boa 
estabilidade e reafirmando os valores de corrente obtidos no teste de voltametria.  
Dessa forma, para a amostra G, que é a heterojunção de BiVO4/WO3/V2O5, houve um 
considerável decaimento da fotocorrente no decorrer dos picos no teste realizado no sulfato. 
Esse decaimento sugere que pode estar havendo formação de camada que prejudica a 
transferência de cargas na superfície. Em outras palavras, possivelmente parte das cargas 
geradas estão sendo oxidadas antes de serem transferidas para o eletrólito. Essa explicação 
concorda com o resultado obtido para essa amostra no teste do sulfito, em que a transferência 
de carga superficial é potencializada e o efeito de diminuição de corrente não é mais 




superfície do material. Apesar disso, mesmo com o declínio verificado, para o tempo de teste 
empregado, a fotocorrente ainda apresenta valores significantemente altos se comparados às 
amostras A, B e E. 
Gráfico 5 - Cronoamperometria para as amostras A, B, E, F e G realizadas em Na2SO4 
aplicando potencial de 0,64 V. 
 
 
Gráfico 6 - Cronoamperometria para as amostras A, B, E, F e G realizadas em Na2SO3 
aplicando potencial de 0,64 V. 
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4.6 Medidas de Potencial de Circuito Aberto (OCP) 
As medidas de OCP realizadas em Na2SO4 para as amostras A, B, E, F e G podem ser 
visualizadas no Gráfico 7. Todas as amostras testadas foram confirmadas como materiais do 
tipo-n visto que as medidas de OCP na presença de luz (faixa de 900 a 1800 segundos) 
apresentaram um deslocamento para potenciais mais negativos. 
Gráfico 7 - OCP para as amostras A, B, E, F e G, de potencial RHE em função do tempo 
em segundos. 
 
O Gráfico 8 mostra as diferenças de potencial no escuro no tempo de 900 segundos e o 
potencial na luz no tempo de 1800 segundos de cada amostra, ou seja, o Vph do material. O 
WO3 apresenta a menor fotovoltagem, com valor de 0,04 V, e acarreta um prejuízo na 
separação de cargas nos materiais mesmo na formação de heterojunções. Assim, quando 
acoplado ao BiVO4 a fotovoltagem da heterojunção é menor, 0,14 V (amostra E), se 
comparado ao BiVO4 puro (amostra A), com Vph de 0,18 V. O contrário acontece com o 
acoplamento do V2O5 que melhora a separação de cargas do BiVO4, mostrado pelas 
heterojunções F e G que apresentam os maiores valores de fotovoltagem. A baixa 
fotovoltagem do WO3 ocasiona uma menor fotovoltagem na amostra G comparada à amostra 




expressivo para limitar o valor de sua densidade de corrente, mostrando que propriedades de 
transporte, injeção de cargas e absorção de luz são mais relevantes para seu desempenho.  
 
Gráfico 8 - Valores de Vph para as amostras A, B, E, F e G. 
 
4.7 Impedância Potenciostática  
Os resultados de Impedância Potenciostática são mostrados nos Gráficos 9 e 10 para 
Na2SO4 e Na2SO3, respectivamente. Verifica-se que todas as heterojunções melhoraram a 
resistência de transferência de carga comparado aos materiais puros, originando-se valores de 
Rtc inferiores para as amostras E, F e G. Os valores de resistência à transferência de carga e de 
densidade de corrente obtidos na voltametria são listados na Tabela 3. De forma geral, nota-se 
uma relação entre o aumento de fotocorrente gerada com a diminuição da resistência à 
transferência de carga. Além disso, para todas as amostras houve diminuição da resistência à 
transferência de carga quando o teste foi realizado no sulfito. Esse resultado era esperado, 
conforme já mencionado anteriormente, devido à supressão da resistência à transferência de 
carga superficial.  
Os valores de Rtc para o BiVO4 puro, amostra A, confirma os problemas reportados 
em relação à baixa transferência das cargas fotogeradas desse material (HERNANDEZ et al., 
2015) com alta resistência de transferência de carga comparadas aos demais materiais mesmo 




forma, valores inferiores de Rtc são observados para esse material puro (amostra B) 
comparado ao BiVO4. Além disso, esse semicondutor favorece a transferência de carga para 
suas heterojunções (amostras E, F e G). 
Os resultados obtidos para a amostra F indicam que o V2O5 tem uma capacidade ainda 
maior que o WO3 de melhorar a transferência de carga do BiVO4, conforme exposto Gráfico 9 
e Tabela 3. No entanto, ao se desprezar a transferência de carga superficial, o Rtc  da amostra 
G se torna o menor entre as amostras analisadas, como exibido no Gráfico 10 e Tabela 3. Esse 
resultado indica que a transferência de carga da amostra G é limitada pela transferência de 
carga superficial, ao passo que sua transferência de carga interna é a mais expressiva em 
comparação aos outros materiais. Possivelmente, em comparação à amostra F, a presença do 
WO3 limita a transferência de carga superficial mas favorece a transferência de carga interna. 
Esse efeito reforça a prática de deposição de catalisadores na superfície desse material como 
uma modificação promissora para otimizar suas propriedades.   






Gráfico 10 - Diagramas de Nyquist para as amostras A, B, E, F e G em Na2SO3. 
 
 
Tabela 3 - Valores de resistência à transferência de carga (Rtc) e densidade de corrente 
das amostras A, B, E, F e G nos eletrólitos empregados.  
Amostra Rtc - Na2SO4 Rtc - Na2SO3 Densidade de 
corrente - Na2SO4  
Densidade de 
corrente - Na2SO3 
A 77 kΩ 316 Ω 0,1 mA/cm2 1,2 mA/cm2 
B 6 kΩ 195 Ω 0,5 mA/cm2 0,7 mA/cm2 
E 3 kΩ 183 Ω 0,8 mA/cm2 6,3 mA/cm2 
F 206 Ω 183 Ω 5,1 mA/cm2 15,8 mA/cm2 
G 378 Ω 147 Ω 8,2 mA/cm2 20,3 mA/cm2 
 
4.8 Mott-Schottky 
Os resultados para os gráficos de Mott-Schottky obtidos para a frequências de 100 Hz  
das amostras puras, A, B e C, podem ser visualizados no Gráfico 11. Todas as amostras 
analisadas apresentaram curvas com inclinação positiva, correspondendo a regiões carregadas 
positivamente que são características de semicondutores do tipo-n. Dessa forma, esses 
semicondutores podem atuar como fotoanodos e promover reações de oxidação. Esses 




cronoamperometria, e pela inclinação do OCP em presença de luz. Além disso, a interpolação 
do gráfico de Mott-Schottky no eixo x informa a energia de flatband, nesse caso a banda de 
condução do semicondutor. Para as amostras analisadas conforme mostrado pela interpolação 
realizada, encontram-se valores de +0,0 eV para o BiVO4, +0,3 eV para o WO3 e +1,0 eV 
para o V2O5.  
Gráfico 11 - Mott-Schottky para as amostras A, B e C. 
 
A partir dos valores de energia de bandgap obtidos pelos gráficos de Tauc e de energia 
de flatband dos testes de Mott-Schottky é possível elaborar o diagrama de energia para a 
heterojunção dos 3 materiais. Considerando que a energia de bandgap é a diferença entre BV 
e  BC (valor obtido pelo Mott), podemos considerar os níveis de banda de cada um dos 
compostos conforme mostrado no diagrama de energia na Figura 12.  
O diagrama de energia obtido explica alguns resultados dos testes fotoeletroquímicos. 
À exemplo, tanto o WO3 quanto o V2O5 facilitam o transporte e separação de cargas por 
permitirem uma diferença de potencial em relação às bandas do BiVO4. Dessa forma, as 
localizações de banda propiciam uma maior geração de corrente, e menor resistência à 
transferência de carga mostrado nos testes de voltametria e impedância para as heterojunções 
em relação aos outros materiais. Além disso, a posição da BV do WO3 próxima a do V2O5 
intenta a uma maior recombinação e menor injeção de cargas superficial quando estes 
materiais estão presentes na heterojunção. Assim, a amostra F apresentou menor valor de 




Ademais, a junção dos 3 materiais, amostra G, mostrado pelo teste de voltametria 
frontside (Gráfico 4), apresentou uma maior mobilidade eletrônica, e menor resistência à 
transferência de carga interna (Tabela 3, quando desprezados efeitos de superfície). Pelo 
diagrama pode-se inferir que a localização das bandas do WO3 em valores intermediários aos 
dois materiais facilita essa separação e mobilidade, e assume-se como determinante para a 
geração de corrente (Gráficos 2, 3 e 4). 
Figura 12 - Diagrama de energia obtido a partir dos valores de bandgap e flatband. 
 
  
4.9 Eletrodeposição de catalisador 
Os resultados obtidos para a amostra G com catalisador FeOOH/NiOOH são 
mostrados no Gráfico 12 para a voltametria cíclica e no Gráfico 13 para a cronoamperometria. 
Os resultados mostram que o catalisador depositado teve efeito positivo na geração de 
corrente mostrado pelo teste de voltametria, aumentando significativamente a corrente em 
relação as medidas realizadas no sulfato, chegando a valores superiores a 10 mA/cm² em 1,23 
eV. Além disso, o Gráfico 13 mostra que o catalisador teve impacto favorável para melhoria 
de estabilidade em relação as medidas realizadas no sulfato, mantendo-se em valores de 
corrente acima de 8 mA/cm² mesmo após 800 segundos de teste. Assim, os testes confirmam 
melhorias de estabilidade e indicam maior transferência de cargas superficial quando 




Gráfico 12 - Voltametria cíclica para a amostra G em Na2SO4, Na2SO3 e com 
catalisador. 
 
Gráfico 13 - Cronoamperometria para amostra G em Na2SO4, Na2SO3 e com 
catalisador. 
 
4.10 Testes no glicerol 
Os resultados para o teste de voltametria cíclica realizado em soluções de glicerol nas 
proporções de 2, 10 e 20% v/v são mostrados no Gráfico 14. Os valores de densidade de 




corrente obtidos em todas as proporções analisadas apresentaram-se superiores ao valor 
obtido em sulfato sem glicerol (Gráfico 2). Dessa forma, mostra-se que a glicerina comporta-
se como um arrestador de buraco facilitando a geração de corrente. Assim, a quebra da 
substância orgânica, como esperado (LIANOS, 2017), acontece mais facilmente do que a 
clivagem da água aumentando o fluxo de corrente e consequentemente a produção de 
hidrogênio. Assume-se, portanto, que a voltagem necessária para a quebra do glicerol é menor 
do que 1,23 V propiciando uma célula fotoeletroquímica mais eficiente quando empregado a 
heterojunção de BiVO4/WO3/V2O5 sintetizada nesse estudo.  
Os valores de densidade obtidos em 1,23 V para o sulfato, sulfito e soluções de 
glicerol são mostrados na Tabela 4. Observa-se que para proporções de 20% em volume de 
glicerina o valor de densidade de corrente chega a superar o valor obtido no sulfato, podendo-
se desconsiderar a resistência à transferência de carga superficial apontada como um limitante 
do fotoanodo estudado. 
  
Gráfico 14 - Voltametria cíclica para a amostra G  realizada nas soluções aquosas de 
glicerol a 2, 10 e 20% em volume. 
 
 
Tabela 4 - Valores de densidade de corrente em mA/cm² obtidos em diferente soluções 
Na2SO4 Na2SO3 2% glicerol 10% glicerol 20% glicerol 





5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados obtidos mostram que junção dos materiais BiVO4, WO3 e V2O5 permitiu 
acoplar propriedades de cada um dos semicondutores de forma a sintetizar um fotoanodo com 
propriedades ímpares e excelentes para aplicação em células fotoeletroquímicas para geração 
de eletricidade e consequente produção de hidrogênio. Esse novo semicondutor quando 
empregado como fotoanodo para clivagem da água proporcionou a geração de densidade de 
corrente fotovoltaica em valores inatingíveis pela literatura até então reportada para 
heterojunções compostas por BiVO4. Alcançando-se valor de 8,2 mA/cm² contra o valor 
máximo registrado de 6,7 em 1,23 V vs. RHE, o que expressa um melhoramento superior a 
20%. 
Além da promitência do emprego desse novo semicondutor para produção de 
eletricidade e hidrogênio a partir da água, a eficiência desses dispositivos utilizando-se 
glicerol como agente de sacrificio foi ainda mais promissora. A densidade de corrente 
atingida para todas as proporções empregadas desse composto orgânico superaram os valores 
já eloquentes obtidos para água, chegando a valores 250% maiores com 20% em volume de 
glicerol. Esses resultados inéditos representam uma discrepância expressiva em relação aos 
valores de densidade atingidos previamente na literatura, e evidenciam a notável propensão 
para o aproveitamento do glicerol em células fotoeletroquímicas. Assim, fornece-se subsídio 
de relevante alternativa para o problema de excesso de glicerol promovida pela indústria do 
biodiesel e consequente fortalecimento da área dos biocombustíveis. Além do ponto de vista 
comercial, os resultados ainda propiciam possibilidade atrativa para o consumo de rejeitos 
industriais e conversão de energia solar, provocando impacto ambiental positivo com geração 
de energia limpa e sustentável. 
Perspectivas futuras do trabalho incluem otimização da proporção de glicerol 
empregada e análise da influência do pH. Ademais, em vista dos excelentes resultados 
empregando glicerol, investigações utilizando compostos orgânicos oriundos de outros 
processos industriais a partir da biomassa, como vinhaça e hidroximetilfurfural, também são 
pertinentes. Além disso, avaliação da eficiência da célula e busca por fotocatodos eficientes 
também devem ser efetuados visando melhor avaliação e maior consolidação a cerca da 
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